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Cilem bakalafské price na téma ,Nestmelené podkladni vrstvy* bylo sledovani zavislosti
pouZité zrnitosti na Unosnosti a cené nestmelené smési pro nestmelené podkladni vrstvy
vozovky. V priibéhu feSeni bakalaiské prace doslo k upravé cilii prace. Student ve vysledcich
porovnava vysledky statickych zatéZovacich zkousek provedenych na nestmelenych vrstvach
frakce 0/63 dodatetné upravenych vzdusnym vépnem, haSenym vipnem a silni¢nim
hydraulickym smésnym pojivem Dorosol. Je tfeba zdiraznit, Ze tento netradiéni a predpisy
nepodporovany postup je v béZné praxi pfi upravé zeminy, zejména v piipadé prevlih&eného
podlozi vozovky, ¢asto nevhodné pouzivany.

V teoretické Casti textu jsou struéné popsany jednotlivé zkuSebni metody pro zkougeni
kameniva a nestmelenych smési.

V praktické casti své prace student popisuje konkrétni experimentélni sledovani vpravy
zeminy frakce 0/63 mm a 0/125 mm v prostoru EGT Velka Bystiice v jihozapadni &asti
podhiifi Oderské vrchoviny. Dale je uveden technologicky postup praci pii provadéni
nestmelenych vrstev a popis vysledkid statickych zatéZovacich zkousek na nestmelenych
vrstvach 0/63 mm a vrstvach upravenych vySe uvedenymi hydraulickymi pojivy. Praktickou
Cast uzavira kalkulace nakladt vstupnich surovin experimentalniho zkouseni.

K predloZené praci mam nésledujici dotazy:

- Na vrstvach stmelenych hydraulickym pojivem se nepfima metoda stanoveni miry
zhutnéni (tedy SZZ) nepouziva, provadi se pfimymi metody. Pro¢ byla pro
experimentalni srovndni nestmelenych a upravenych vrstev 0/63 pouzita pravé staticka
zatéZovaci zkouska?

- pocate¢ni poZadavek pro vysledek modulu pfetvarnosti ze statické zatéZovaci zkousky
byl min. 60 MPa. Pro¢ je u stanoveni modulu pietvarnosti na nestmelené vrstvé
v zavéru prace srovnavan s hodnotou z prvni zatéZovaci vétve statické zatéZovaci
zkouSky Eder1 = 56 MPa namisto dosazené a b&Zn& pouzivané hodnoty z druhého
zatéZovaciho cyklu Eger2 = 89,7 MPa?
- Lze chapat ze zdvért bakalafské prace, Ze pouzita Gprava neni pro dany typ vrstvy
vhodna?
PiedloZena bakalatska prace plisobi nesourodym dojmem. Chybi navazujici textové piechody
mezi kapitolami. Rozsah a tematické zpracovani prace vyhovuje zadéni bakalaiské prace.
Doporucuji bakalafskou praci k obhajobe,
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