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Cilem bakalaiské prace s nazvem ,Modifikovana asfaltova pojiva™ bylo najit optimalni
zdroj silni¢niho asfaltu pro vyrobu polymerem modifikovaného asfaltu. V prvni ¢asti prace je
zpracovana zajimava reSerSe zaméfena na popis vlastnosti silni¢nich asfalti a polymerem
modifikovanych asfalti. Déle jsou zde uvedeny informace o pouzivanych modifika¢nich
piisadach, ozna¢ovani pojiv a o produkci pojiv v CR. Nasleduje kapitola s podrobnym
popisem pouzitych zkusebnich vzorki a provedenych laboratornich zkousek.

V praktické &asti prace provedla studentka srovnéani vlastnosti dvou silni¢nich asfalti
gradace 50/70 riznych vyrobct, do kterych v riznych pomérech pfimichavala koncentrat
polymerni pfisady (master batch). Tim byly vyrobeny polymerem modifikované asfalty
s oznacenim 45/80-65 (dveé varianty) a 45/80-55. Srovnani vlastnosti téchto vyrobenych
polymerem modifikovanych asfaltd bylo provedeno pomoci zkousek penetrace jehlou, bodu
meéknuti metodou krouzek a kulicka, bodu lamavosti podle Fraasse, vratné duktility a
komplexniho smykového modulu a fazového uhlu v DSR. Nad ramec zadani bakalarské prace
srovnala studentka dosazené vysledky s vysledky ziskanymi z modifika¢ni stanice.

V zavéru prace jsou stru¢né a vystizné shrnuty a okomentovany dosazené vysledky.
Zajimavym a piekvapivym vysledkem je rozdil vhodnot¢ bodu meknuti polymerem
modifikovanych asfalti vyrobenych z obou silni¢nich asfaltti a to pro vSechny hodnocené
obsahy koncentratu polymerni pfisady, pficemz ostatni zkousky poskytovaly viceméné
srovnatelné vysledky.

Text prace je zpracovan piehledné a logicky, je na vysoké grafické trovni, obsahuje velké
mnozstvi obrazkl, grafii a tabulek. Pfedlozena prace vyhovuje zadani a spliiuje vSechny
nalezitosti bakalaiské prace, pficemz je nutné zdiraznit znacny rozsah provedenych
laboratornich zkousek.

K praci bych mél ¢tyfi otazky:
1. Je mozné fict, jaky polymer obsahoval koncentrat polymerni ptisady?

2. Jak byla pii pllhodinovém miseni silni¢niho asfaltu s koncentratem polymerni
piisady udrzovana teplota michani a jaka byla vyuzita michacka?



3. Pro¢ byly vybrany a hodnoceny dv¢ varianty polymerem modifikovaného asfaltu
s oznaCenim 45/80-65?

4. Jaky silni¢ni asfalt z obou pouzitych asfalta (Litvinov, MOL) je tedy vhodné&;si?
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Klasifikaéni stupnice

Klas. stupeit ECTS A B C D E
Ciselna klasifikace 1 1,5 2 2.5 3 4




